ReaderTT.config = {"pagecount":12,"title":"BÊ TÔNG MỘC","author":"Prometheus","subject":"","keywords":"","creator":"Impress","producer":"LibreOffice 7.2","creationdate":"D:20220313191619Z'","moddate":"","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[1466,825],[1466,825],[1466,825],[1466,825],[1466,825],[1466,825],[1466,825],[1466,825],[1466,825],[1466,825],[1466,825],[1466,825]],"bookmarks":[{"title":"BÊ TÔNG MỘC","page":1,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Slide 2","page":2,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Các không gian được tạo bởi tường hoặc sàn bê tông mộc gây ra c","page":3,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Các đồ nội thất bằng bê tông với hình dạng và vân bề mặt đa dạn","page":4,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Slide 5","page":5,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"BÊ TÔNG TRANG TRÍ","page":6,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Bê tông trang trí gồm các loại chính:","page":7,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"BÊ TÔNG CHẠM KHẮC","page":8,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Bê tông đánh bóng đangg trở thành xu hướng mới trong việc lựa c","page":9,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"BÊ TÔNG NHUỘM ACID STAIN","page":10,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"BÊ TÔNG ÁP KHUÔN","page":11,"zoom":"XYZ 0 825 0"},{"title":"Bê tông phủ overlay","page":12,"zoom":"XYZ 0 825 0"}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
